Fast den har skdtselanvisningen pa insidan av stadskapet.

STADNING

SKOTSELRAD OLJEBEHANDLADE

TRAGOLV FOR BOSTADER

Utgivna av Golvbranschen, GBR

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha dérfor alltid en
ordentlig avtorkningsmatta innanfér ytterdérren och
om mojligt dven utanfér. Skydda trdgolvet mot alla
former av vatten, torka upp eventuellt spill omedel-
bart. Mobler skall vara forsedda med maobeltassar
av plast eller filt (ej metall) for att undvika repor och
marken fran mobelben. Tassarna ska héllas rena.

RATT TEMPERATUR

OCH LUFTFUKTIGHET

Tré &r ett naturmaterial som ror sig i takt med natur-
liga skiftningar av den relativa fuktigheten. Pa
sommaren svéller det och pé vintern krymper det
(brddorna skalar sig). Nar traet krymper, syns detta
som springor mellan braderna. For att motverka alltfor
stora rorelser och ddrmed skador pa golvet skall
rumstemperaturen héllas inom 15-25°C och den
relativ fuktigheten mellan 30-60%. Vissa traslag som
bok och lonn kan vara kénsligare for klimat-variationer
an andra. Tank pa att golvvdrme torkar ut trdgolvet
mer &n t ex element. Vid golvvdrme far golvets
yttemperatur aldrig 6verstiga 27°C. Relativ
luftfuktighet i inomhusluften 6kar dd manniskor vistas
i rummet och utfor vardaglig aktivitet sésom
matlagning, duschning etc. Gréna véxter och t ex
akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. Den
relativa luftfuktigheten kan ocksa hdjas med hjélp av
luftfuktare.

Gor till daglig rutin att avidgsna synlig smuts sasom
smulor, grus etc. Dammsugning med fast borst-
munstycke avldgsnar de flesta torra partiklar. Fukt-
torkning med hart urvriden skurduk/mopp utfors vid
behov. Tank pa att smuts syns tydligare pa ljusa
traslag. | vattnet tillsatts med fordel en aterfettande
golvsapa. En aterfettande golvsapa har en fetthalt pa
20-30 % och skall ej jamforas med vanlig gul- eller
grénsapa.

Anvénd sparsamt med vatten och rengdrings-
medel vid stddning av tragolv.

ALLMANNA RAD UNDERHALL

Ett oljebehandlat golv skall med jamna mellanrum
underhallas. De forsta underhallen dr mycket viktiga
for att snabbt uppna ett fullgott skydd till golvet.
Frekvenstédtheten ar mycket individuell beroende av
lokalens anvéndning. Efter ordentlig rengdring
kompletteras grundoljebehandlingen med en under-
hallsolja som reng6r och tillfor nytt skydd till golvet.
Vid ett oljebehandlat golv dar sapabehandling
rekommenderas som underhall skall en aterfettande
golvséapa anvandas enligt leverant6rens skétselrad.

Avldgsna flackar innan de hunnit torka in i golvet,
eftertorka om nddvandigt med rent vatten. Anvand
en vél urvriden trasa.

Ett oljat tragolv skadas av fér mycket vatten, starka
alkaliska rengdringsmedel och kraftiga 16snings-
medel.

1. Forsok alltid férst med en svag séplosning och
bearbeta flaicken med vit nylonduk.

2. Bytvid behov ut saplésningen mot tvéttnafta samt
bearbeta med vit nylonduk.

3. Putsa bort flacken med gron nylonduk, stalull eller
fint sandpapper.

4. Om flacken inte gatt bort, forsok skrapa bort den
med rakblad, kniv eller sickel.
Om flackborttagningen orsakar nedmattning av
ytan eller ljusa flackar, komplettera punktvis med
underhalls- eller grundolja.
Anvénd trasa eller pensel, vanta 15-20 min,
efterpolera for hand med réd eller vit nylonduk.
Upprepa om det ar nédvéndigt.

OM FLACKBORTTAGNING

FLACKBORTTAGNING

Viktigt!

Organiskt material sasom trasor, papper, rondeller
etc. som varit i kontakt med underhalls- och grund-
olja skall alltid direkt efter anvdndning ldggas i
vatten p.g.a. sjdlvantdndningsrisken.
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